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Rapporto di provan. 0201/2016
su piastrelle di ceramica secondo la UNI EN 14411:2012

n.rifint.: 16388
Richiesto in data: 15/01/2016

Descrizione del campione
"Piastrelle di ceramica smaltate 13x13cm  contrassegnate:
SMALTO LUCIDO"

Campionamento
effettuato dal committente
Data di ricevimento materiale

19/01/2016

Data di esecuzione prove
inizio: 22/01/2016 fine: 25/01/2016

Specifica di prova/ descrizione metodo /procedura di prova

" Determinazione della resistenza all' abrasione superficiale per le piastrelle smaltate -
Norma UNI EN ISO 10545- 7:2000 "

La riproduzione del presente rapporto di prova é autorizzata solo in forma di fotocopia completa.
Per ogni riproduzione parziale é necessaria la nostra autorizzazione scritta.
Il presente rapporto di prova é costituito da 2 pagine (compresa questa).
I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.
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Rapporto di provan. 0201/2016 Pag.2di2 Data 25/01/2016
Ceramica Blu srl
Campione
"Piastrelle di ceramica smaltate 13x13 cm contrassegnate:
SMALTO LUCIDO"

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
SUPERFICTALE PER PIASTRELLE SMALTATE
(Norma UNI EN ISO 10545 - 7:2000)

Principio: determinazione della resistenza all'abrasione dello smalto mediante rotazione
di una carica abrasiva sulla superficie e valutazione dell'usura in base al confronto visivo
di campioni di prova abrasi e piastrelle non abrase.

RISULTATI
Abrasione visibile a n° di giri: 12000

Prova pulibilita superficie abrasa:  test non effettuato.
Classe di abrasione: IV
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